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Questão 1) [2,5] 2. (UFJF/2001) A figura ao lado
mostra os ńıveis de energia do átomo de hidrogênio.
Se inicialmente o elétron está no estado quântico
fundamental (de menor energia), qual a sua ener-
gia cinética após o átomo ter sido ionizado por um
fóton de energia 20 eV ?

Questão 2) [2,5] Uma amostra de ferro CCC foi colocada num difratômetro de raios-X incidentes com compri-
mento de onda λ = 0, 1541 nm. A difração pelos planos {110} ocorreu para 2θ = 44, 704°, Calcule o valor do
parâmetro de rede de Ferro CCC. (Considere difração de primeira ordem com n = 1.)

Questão 3) [2,5] Utilizando apenas as regras de seleção, liste os ı́ndices de miller para os primeiros 5 picos de
difração de raios-X para uma estrutura cúbica simples.

Questão 4) [2,5] A energia potencial ĺıquida EL entre dois ı́ons adjacentes é algumas vezes representada pela
expressão

EL = −C
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)
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onde r representa a separação interiônica e C, D e p são constantes, cujos valores dependem do material
espećıfico. Desenvolva uma expressão para a energia de ligação E0 em termos da separação interiônica em
condições de equiĺıbrio r0 e das constantes D e p.
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