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Questão 1) [2,5] Do comportamento tensão-
deformação apresentado na Fig. ao lado, determine
o seguinte:

(a) O módulo de elasticidade

(b) O limite de tensão no regime elástico

(c) A carga máxima que pode ser suportada
por um espécime ciĺındrico com diâmetro de
12,8mm

(d) A mudança no comprimento de um
espécime com comprimento inicial de 250mm
que é submtido a uma tensão de tração de
345MPa.

Questão 2) [2,5] Considere o diagrama de fases para
o sistema Pb-Mg (Fig. ao lado). Para uma liga
resfriada lentamente até o ponto (a), determine:

(a) O percentual em massa de fase sólida
primária do tipo α

(b) O percentual em massa de fase sólida do
tipo laminar

(c) A composição em massa da fase α

(d) A composição em percentual atômico da
fase Mg2Pb

Questão 3) [2,5] Ainda considerando o ponto (A) da questão anterior, determine a densidade da fase α. Obs: Deduzir
a expressão para ρα

Dados: ρ(Mg) = 1738kg/m3 e ρ(Pb) = 11340kg/m3

Questão 4) [2,5] (a) Assuma que exista algum metal
hipotético que exibe um comportamento ferromagnético,
que possua uma estrutura cúbica simples (Fig. ao lado), um
raio atômico 0,153nm e uma densidade de fluxo magnético
de saturação de 0,76 tesla. Determine o número de
magnetons de Bohr (µB) por átomo para este material.
µB = 9, 27× 10−24J/T
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